
ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ  

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено) 
 

 
 
Дата: 17.04.2019 г.  
 
 
Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2648-83  
 
Количество СО в комплекте: 1 
 
Наименование СО: СО СОСТАВА КВАРЦЕВОЙ ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНОЙ РУДЫ (РЗС-
4)  
Назначение СО: 
        СО предназначен для контроля показателей точности измерений, выполняемых по 
аттестованным МВИ, при определении состава кварцевых золото-серебряных руд и 
других природных объектов, а также для метрологической аттестации МВИ, 
метрологической аттестации, поверки (первичной и периодической), градуировки 
аппаратуры типа ЛУЭ-1 "Аура".  
 
Номер свидетельства (сертификата): 0  
 
Действителен до: 01.06.2003  
 
Описание СО: 
        материал СО представляет собой кварцевую золото-серебрянную руду. СО 
поставляется расфасованным в полиэтиленовые пакеты по (5, 10, 25, 50) г, помещенные по 
300 г в жесткие пластмассовые коробки.  
 
Страна изготовитель ГСО: Россия  
 
Изготовитель(и): 
ТулНИГП 
 
Страна-импортер:  
 
Организация-импортер:  
 
Форма выпуска (ввоза): единичное  
 
Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент  
 
Срок годности экземпляра СО: до 06.2003 г.  

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Наименование аттестуемой характеристики:  
массовая доля элементов, млн-1 (в расчете на материал, высушенный при 105 град. 
Цельсия) 



Индекс 
СО 

Аттестованная 
характеристика 

Аттестованное 
значение 

Единица 
величины 

Границы 
погрешности 

±Δ* 
*** 

РЗС-4 Au 0.87 млн-1 0.04 А 
РЗС-4 Ag 2.1 млн-1 0.1 А 

* при доверительной вероятности 0.95 
 
*** А - абсолютная, О - относительная.  


